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Curitiba, 24 de julho de 2006.

1 - Interessado: Jacson Polese dos Santos - ME
Rua Bandeirantes, 976. Sítio Cercado
Curitiba - PR

2 - Referência: Fábrica da Jacson Polese
Rua Bandeirantes, 976. Sítio Cercado
Curitiba - PR

3 - Identificação das amostras.

Identificação da amostra
Espaçadores

4 - Datas de realização dos ensaios/serviços:

Descrição
Arg-amassa SOMPa - Cimento CPV ARI-RS

Os ensaios foram realizados em 20 de julho de 2006.

5 - Idade da Argamassa em ensaio:

A fabricação das amostras foram realizadas em 30 de junho de 2006 (idade= 20 dias).

6 - Especificações/ Métodos de Ensaios Empregados.

NBR 9778/2005 - Argamassa e concreto endurecido - Determinação da absorção de água, índice
de vazios e massa específica.

7. Resultados dos ensaios

7.1. Ensaio de Absorção Pastilhas Concreto

Id. das amostras Massa SecaMassa SaturadaAbsorção (%)

C P 1

152,4155,11,77
C P 2

156,9159,21 ,47
C P3

157,9160 ,91 ,9 O
C P4

158,0160 ,81 ,77
CP5

165,6168,01 ,45
C P6

153, O155,31 ,5 O

Média***

1 ,64

Dsvio Padrão

--0,19

c.v.(%)

1 1 ,79

*** As amostm p",sucm volume inferior ao exigido pela norma NBR 9778. ~




